
물류센터 B동 지붕 방수공사 시방서
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발주처: 가상물류센터운영(가상)
시공사: 가상건설(가상)

이 문서는 UFGS 3부 구성(일반사항�자재�시공)과 KCS 절 체계를 따라 작성되었습니다. 발주처의 서식�기준 적합 여부는 별도

확인이 필요합니다.

빨간 취소선은 확인이 필요한 AI 초안 값, 빨간 사각형은 아직 채워지지 않은 자리, X 표시된 이미지는 확인이 필요한 그림입니다.

모두 수정 후 표시를 지우고 사용하세요. — 총 30건
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1. 일반사항 / PART 1 GENERAL

1.1 관련 요구사항

• 본 시방서는 물류센터 B동 지붕 방수공사에 적용하며, 지붕 슬래브 상부 전체와 파라펫 입상부 300
mm 구간까지를 시공 범위로 한다.
• 방수층 바탕이 되는 지붕 슬래브 콘크리트 공사 및 균열부 보수 공사와 시공 순서를 조정한다.
• 파라펫, 드레인 주변, 조인트�코너 등 취약부 상세는 관련 도면 및 상세도와 상호 확인하여 시공한다.
[확인 필요 - 원문에 상세 도면 정보 없음]
• 자재 반입 시 발주처 검수 절차의 필요 여부는 발주처와 사전 협의하여 확정한다. [확인 필요 - 원문에
절차 미확정]

1.2 관련 규격

• [검토 필요 — 근거 부족] — 관련 국가기준 방수공사 규정 [확인 필요 - 정확한 기준번호는 설계팀
재확인 필요]

1.3 용어 정의

• 우레탄 도막 방수: 주제와 경화제를 배합한 우레탄 방수재를 바탕면에 도포하여 연속된 방수 도막을
형성하는 공법을 말한다.
• 프라이머: 바탕면과 방수 도막의 부착력을 확보하기 위하여 방수재 도포 전에 바탕면에 도포하는
재료를 말한다.
• 보강 매쉬: 조인트 및 코너 등 거동이 예상되는 취약 부위의 도막을 보강하기 위하여 삽입하는
보강재를 말한다.
• 톱코트: 완성된 방수 도막의 표면을 보호하기 위하여 최종 도포하는 마감재로, 자외선 노출 부위에
적용한다.
• 입상부: 파라펫 등 수직면을 따라 방수층을 끌어올려 시공하는 부위를 말하며, 본 공사에서는 300
mm까지 적용한다.
• 담수시험: 시공 완료된 방수층 위에 물을 채워 일정 시간 유지한 후 누수 여부를 확인하는 시험을
말한다.

1.4 공정 협의

• 우천 예보가 있는 주간에는 공정을 조정하며, 현장소장의 판단에 따라 작업을 순연할 수 있다.
• 우천 시 및 바탕면이 습윤한 상태에서는 도막 접착 불량이 발생할 수 있으므로 작업을 중지한다.
구체적인 작업 중지 기준은 별도 확인 후 적용한다. [확인 필요]
• 프라이머 도포, 1차 도포, 보강 매쉬 부착, 2차 도포, 톱코트 마감의 각 공정은 선행 공정의 경화 상태를
확인한 후 착수한다.
• 담수시험은 시공 완료 후 최소 24시간 이상 실시할 수 있도록 후속 공정 일정을 확보한다.
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1.5 제출물

코드 제출물 명칭 승인 주체

SD-03 우레탄 방수재 제조사 시방서 및
주제�경화제 배합비 자료 [검토
필요 — 근거 부족]

(G) 발주처 승인

SD-07 방수재�프라이머�보강 매쉬
자재 규격 확인 자료 [검토 필요
— 근거 부족]

(G) 발주처 승인

SD-06 도막 두께 측정 결과 및 담수시험
결과 보고서 [검토 필요 — 근거
부족]

(G) 발주처 승인

SD-05 유기용제 취급 및 고소작업
안전관리 자료 [검토 필요 —
근거 부족]

정보용

1.6 품질 보증

• 방수 시공은 우레탄 도막 방수 시공 경험이 있는 숙련 작업자가 수행한다. [확인 필요 - 원문에 자격
요건 미기재]
• 자재는 제조사 시방에 따라 주제와 경화제를 2:1 배합비로 혼합하며, 배합비는 제조사 시방으로
재확인한 후 적용한다.
• 도막 두께, 접착강도, 담수시험 등 품질관리 항목은 시공 단계별로 확인하고 그 결과를 기록한다.
• 하자보수 기간은 통상 3~5년 범위에서 협의 예정이며, 최종 조건은 계약서에 따른다. [확인 필요 -
계약 확정 대기]

1.7 운반 및 보관

• 우레탄 방수재 및 프라이머는 인화성이 있으므로 화기로부터 격리된 장소에 보관한다.
• 자재는 밀폐된 용기 상태로 반입�보관하고, 개봉 후에는 지정된 배합비에 따라 필요한 수량만
혼합하여 사용한다. [확인 필요 - 원문에 보관 상세 조건 미기재]
• 자재 반입 시 발주처 검수 절차의 적용 여부를 사전에 확인한다. [확인 필요]

1.8 안전 및 보건

WARNING: 유기용제 취급

밀폐공간 작업 시 환기를 확보하고 방독마스크를 반드시 착용한다.

WARNING: 고소작업

지붕 작업 특성상 추락 위험이 있으므로 안전대를 착용하고 안전난간을 반드시 설치한다.

CAUTION: 화기 취급

프라이머와 방수재는 인화성이 있으므로 인근에서 화기작업을 병행하지 않는다.

WARNING: 우천 시 작업중지 [검토 필요 — 근거 부족]

습윤한 바탕면에서는 도막 접착 불량이 발생할 수 있으므로 작업을 중지한다. 구체적인 작업 중지 기준은
별도 확인이 필요하다.
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1.9 환경 요구사항

• 유기용제를 사용하는 작업 구간은 환기를 확보하여 작업자 및 주변 환경에 대한 용제 노출을
최소화한다.
• 방수재, 프라이머 등의 잔재와 빈 용기는 인화성 폐기물로 분리하여 관리한다. [확인 필요 - 원문에
폐기물 처리 기준 미기재]
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2. 자재 / PART 2 PRODUCTS
품명 규격 단위 수량 비고

우레탄 방수재
[검토 필요 —
근거 부족]

[확인 필요 - 관련
규격 확인 필요]

kg 주제/경화제 배합비
2:1 (제조사 시방
재확인 필요)

보강 매쉬 [검토
필요 — 근거
부족]

폭 100 mm m 조인트 부위 필수
적용

프라이머 [검토
필요 — 근거
부족]

[확인 필요 - 규격
미기재]

kg 바탕면 흡수율에
따라 도포량 조정
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3. 시공 / PART 3 EXECUTION

3.1 바탕면 정리

지붕 슬래브 상부 전체와 파라펫 입상부 300 mm 구간의 바탕면을 정리하고, 먼지�레이턴스 등 도막
부착을 저해하는 이물질을 완전히 제거한다. 바탕면이 습윤한 상태에서는 접착 불량이 발생할 수
있으므로 건조 상태를 확인한 후 후속 공정에 착수한다.

3.2 균열부 보수

바탕면을 점검하여 폭 0.3 mm 이상의 균열을 대상으로 에폭시를 충전하여 보수한다. 보수부는 주변
바탕면과 단차가 생기지 않도록 평활하게 마무리하고, 충전재가 충분히 경화된 것을 확인한 후 프라이머
공정으로 넘어간다.

3.3 프라이머 도포

정리된 바탕면 전체에 프라이머를 균일하게 도포한다. 도포량은 바탕면의 흡수율에 따라 조정하며,
핀홀이나 미도포 부위가 남지 않도록 주의한다. 프라이머가 규정된 상태로 건조된 것을 확인한 후 우레탄
도막 도포를 시작한다.

3.4 우레탄 도막 1차 도포

주제와 경화제를 2:1의 배합비로 균일하게 혼합한 우레탄 방수재를 약 2 mm 두께로 1차 도포한다.
배합비와 가사시간은 제조사 시방으로 재확인한 후 적용하며, 도포면에 기포나 부분적인 두께 부족이
생기지 않도록 관리한다.

3.5 보강 매쉬 부착

조인트 및 코너 등 거동이 예상되는 취약 부위에 폭 100 mm의 보강 매쉬를 부착한다. 매쉬는 1차 도막이
경화되기 전 또는 제조사 시방에서 정한 시점에 밀착시켜 들뜸이나 주름이 남지 않도록 눌러 붙인다.

3.6 우레탄 도막 2차 도포

보강 매쉬 부착 부위를 포함한 전체 면에 우레탄 방수재를 2차 도포하여 규정 도막 두께를 확보한다. 최종
도막 두께가 3 mm 이상이 되도록 도포량을 관리하고, 1차 도막과 2차 도막의 이음 부위가 연속되도록
시공한다.

3.7 표면 마감

도막이 충분히 경화된 후 표면 마감을 위한 톱코트를 도포한다. 자외선에 노출되는 부위에는 톱코트를
반드시 적용하며, 파라펫 입상부와 드레인 주변 등 취약부도 누락 없이 마감한다.

3.8 시공 후 검사 및 보완

도막 두께 측정과 담수시험을 실시하여 결함 부위가 확인되면 해당 부위를 재도포하여 보완한다. 보완
시공 후에는 동일한 기준으로 재검사를 실시한다. [확인 필요 - 원문에 보완 절차 상세 미기재]

품질 검사

검사 항목 기준 시험�검사 방법

도막 두께 3 mm 이상 두께 게이지로 3개소 이상 측정
(측정 위치는 도면에 표기 예정)

접착강도 시험 [검토 필요 —
근거 부족]

[확인 필요 - 규정 기준치 미기재] 접착강도 시험 [확인 필요 - 시험
방법 미기재]

담수시험 누수 없을 것 시공 완료 후 최소 24시간 이상
담수하여 누수 여부 확인
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부록 — 도면
[도면] 도막 두께 측정 위치 표기 도면 [확인 필요 - 표기 예정, 미확정]
[도면] 파라펫 입상부 300 mm 방수 상세도 [확인 필요 - 원문에 도면 번호 없음]
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검토 필요 항목
값 없음 17건 / 근거 부족 13건

값 없음

• cover.doc_number
• part1_general.related_requirements[2]
• part1_general.related_requirements[3]
• part1_general.references[0].title
• part1_general.scheduling[1]
• part1_general.quality_assurance[0]
• part1_general.quality_assurance[3]
• part1_general.packaging_storage[1]
• part1_general.packaging_storage[2]
• part1_general.environmental[1]
• part2_products.materials[0].spec
• part2_products.materials[2].spec
• part3_execution.sections[7].body
• part3_execution.quality_checks[1].criteria
• part3_execution.quality_checks[1].method
• drawings[0]
• drawings[1]

근거 부족

• part1_general.references[0]
• part1_general.submittals[0]
• part1_general.submittals[1]
• part1_general.submittals[2]
• part1_general.submittals[3]
• part1_general.safety_health[3]
• part2_products.materials[0]
• part2_products.materials[1]
• part2_products.materials[2]
• part3_execution.sections[3]
• part3_execution.sections[4]
• part3_execution.sections[7]
• part3_execution.quality_checks[1]
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